
Jak powstaje mokume gane?

materiał bazowy powstaje ze srebrnych i miedzianych płytek, które pod wpływem

temperatury i nacisku łączą się na powierzchniach styku

wzory przypominające słoje drewna tworzą się w wyniku skręcania, nawiercania i kucia

materiału
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Co możesz zrobić, żeby ochronić biżuterię mokume gane i zachować ją w

dobrym stanie na dłużej?

1. Zdejmuj biżuterię do wszelkich prac i aktywności fizycznych (na przykład w ogrodzie, na

siłowni, na basenie, w trakcie zajęć fitness lub sportów kontaktowych). Każdy typ biżuterii

będzie narażony na zarysowania w przypadku kontaktu z piaskiem i słoną morską wodą,

dlatego na plażę najlepiej wybieraj się bez ozdób.

2. Odkładaj pierścionek na czas sprzątania, gotowania oraz mycia rąk – w kontakcie z

ceramiką będą powstawać rysy, a pod wpływem tłustych oparów kuchennych oraz

detergentów pod kamieniem będzie się gromadził brud i osad.

 

Zmiany, które z czasem możesz zaobserwować na biżuterii mokume gane:

liczne rysy i zadrapania (zwłaszcza jeśli biżuteria jest często noszona)

utrata pierwotnego satynowego wykończenia

utrata blasku oprawionych kamieni (w wyniku gromadzącego się pod nimi brudu)

ciemnienie metalu (zarówno srebra jak i miedzi) pod wpływem kontaktu z powietrzem

oraz skórą

miedź może u niektórych osób zabarwiać skórę

uszkodzenia mechaniczne (ukruszenie fragmentu kamienia, głębokie rysy na

powierzchni metalu) - zależne od użytkowania



Potrzebujesz rady, chcesz o coś zapytać? Napisz do nas! 

Możesz liczyć na naszą pomoc.

3. Odkładaj biżuterię mokume gane do przeznaczonych do tego celu pudełek - nie

przechowuj jej razem z biżuterią wykonaną z innego materiału. 

4. Od czasu do czasu po prostu umyj biżuterię w delikatnym roztworze wody z mydłem.

Możesz do tego celu użyć miękkiej szczoteczki do zębów. Po takiej kąpieli dokładnie opłucz

ją na koniec pod ciepłą bieżącą wodą i starannie osusz ręcznikiem papierowym.

Wysychająca samoistnie woda może zostawić zacieki i osad z kamienia. Możesz do tego

celu kupić również specjalny płyn i ściereczki do czyszczenia biżuterii.

5. Nie przechowuj biżuterii luzem w łazience. Jest ona tam narażona na dużą wilgotność

oraz najzwyczajniej przez przypadek może upaść na płytki i ulec uszkodzeniu.

6. Nie zakładaj biżuterii na skórę posmarowaną kremem – tłusta warstwa będzie zbierać się

pod kamieniem i stworzy trudny do usunięcia brud. 

7. Zdejmuj biżuterię na noc – dzięki temu unikniesz uszkodzeń mechanicznych i

zarysowań.

8. Do naszych pierścionków i obrączek mokume gane dodajemy materiał, którym łatwo

przywrócisz satynowe wykończenie na powierzchni oraz pierwotny jasny odcień srebra i

miedzi.   
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